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Príloha 5H          Analýza logaritmickej krivky úbytku hrúbky Zn povlaku na povrchu drôtu                                   

v kontakte s atmosférou C2      EV&RB

dotyčnica v čase "0 rokov", 

úbytok 3,0 μm/rok

dotyčnica v čase "70 rokov", 

úbytok 0,01 μm/rok

logaritmický priebeh reálneho 

úbytku ochranného povlaku 


