
             Príloha 6A      Úbytok hrúbky Zn povlaku na povrchu drôtov vzoriek v kontakte so zeminou    EV&RB  
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Čas (roky)

Logaritmický (vzorka 1-1a stredná) Logaritmický (vzorka 2-2a stredná)

Logaritmický (vzorka 4-1a stredná) Logaritmický (vzorka 5-1a stredná)

Logaritmický (vzorka 6-1a stredná až vyššia) Logaritmický (vzorka 8-1a stredná)

Logaritmický (vzorka 9-1a stredná až vyššia) Logaritmický (vzorka 10-1a stredná)

Logaritmický (vzorka 12-1a stredná)


